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Studnia wodomierzowa SW80 | woer

HYDRET

« Wykonanie z trwatego tworzywa HDPE wzmocnionym
poprzez liczne ozebrowania korpusu,

grubg scianke zbiornika
srednical| Srednica | ¢ ; . | Srednica ,
Typ komory |[nadbudowy Sr\?/?gzlﬁg Wysokos$c¢ Wej./Wyi. Konstrukcja
m m m. m. mm
SW80/1,8 HDPER 0,8 0,6 0,6 1,8 32-63 jednoptaszczowa

Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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srednica| $rednica | srednica ., | Srednica ,
Typ komory [nadbudowy |~ wiazy | WYSOKOSC |wej /wyj.|  Konstrukcja
m m m. m. mm
SW80/1,8 HDPE R 0.8 0,6 0,6 1,8 32-63 jednoptaszczowa
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Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl




